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6 Формулирование выводов.

7 Оформление отчета о работе (октябрь 2020 г).

Введение
Обоснование выбора темы проекта и ее актуальность

Ремёсла – это часть культурного наследия, которое оставили нам наши предки. На их основе появились современные промышленные технологии. В современном мире одежду производят на фабриках. А раньше люди сами делали одежду, и этот процесс был сложным, требовал знаний и умений, которые не должны быть потеряны.
В своём проекте я провела реконструкцию окраски шерстяной пряжи. Полученный материал (натуральная шерстяная пряжа, окрашенная природным красителем), а также технология производства, может быть использована для этнографических реконструкций. Из окрашенных шерстяных ниток можно просто связать модную и красивую одежду.
Цель работы: 
· Окраска шерстяной пряжи природным красителем, полученным из травы зверобоя.
Задачи:

· Получить образец пряжи из натуральной шерсти;

· Найти растение, содержащее природный краситель ;

· Окрасить шерстяную пряжу.
Аналитический обзор

1. Традиционные ремесла жителей Богородской земли.

Традиционным ремеслом жителей Богородской земли является производство тканей – одно из самых древних видов рукоделия. Геральдические фигуры, изображенные на гербе и флаге современного Богородского округа «сквозные ромбы» – символ ткачества (вероятно, это стилизованное изображение ткацкого челнока), а на гербе города Ногинска – прялка [2]. 

Несмотря на сложные природные условия, на территории современного городского поселения Электроугли уже много веков назад селились люди. На берегу озера Бисерово в районе Старой Купавны найдены и изучены курганы славян – кривичей и вятичей – датированные XI-XIII веками. Вблизи деревни Марьино также найден могильник, относящийся к тому же древнерусскому периоду [3,5]. С XIV века появляются упоминания о селах и деревнях, названия которых и сейчас можно найти на карте: Кудиново, Васильево, Полтево, Исаково, Вишняково. В районе нашей школы раньше располагалось село Каменка. В подушной переписи 1742-1743 годов написано [4]: «Сельцо Каменка…состоит из 6 дворов…32 душ мужиков и 40 душ женского пола крепостных крестьян….Земля серо-глинистая, хлеб и покосы средственные». Природа нашего района восточного Подмосковья – леса и торфяные болота - не способствовала успешному земледелию. Поэтому крестьяне вынуждены были заниматься «ремеслом». 

Исследуя хозяйственную деятельность Богородского уезда, местный краевед Е.Н.Маслов пишет: «Со второй половины XVIII века кустарное ткачество занимало в Богородском уезде первенствующее положение среди других промыслов. Почти половина всех станов Московской губернии располагалось в Богородском уезде (1882 г.)». И приводит цитату В.О. Ключевского: «Ни Москва, ни Петербург не могут…соперничать с Богородским уездом. Здесь во всякой деревушке, во всякой избе можно найти…или красильщиков, или ткачей» [4].

Несомненно, такое развитие ремесла должно иметь глубокие корни. Крестьяне XVIII века, которые кустарно, на дому производили ткани (мешковину, парусину, сукно и шелковые ткани) из привозного сырья, должны были получить свои умения в ткачестве в наследство от своих предков. Ведь в условиях более раннего натурального хозяйства крестьянская семья самостоятельно обеспечивала себя одеждой, начиная с сырья для получения пряжи, и заканчивая производством ткани. И даже в более позднее время, в начале ХХ века, в деревнях, отдаленных от больших городов, крестьяне не оставляли домашнее прядение ниток и производство ткани для собственных нужд [10]. И сейчас шерстяные носки из натуральной, самопряденой шерсти, пользуются большим спросом.
В своей работе я попыталась реконструировать процесс, предшествующий ткачеству - получение нитки и её окрашивание. Рассмотрим его этапы.

2 Прядение

История происхождения шерстяной нити уходит в глубину веков, когда наши предки стали разводить коз и овец. Из их шерсти люди научились делать нити, превращать их в ткань и шить одежду. [1,9]
Изобретение веретена ускорило ручной процесс, а появление прялки способствовало получению качественной нити для домотканых полотен.

Веретено изготавливали из сухого дерева, придавая палочке «веретенообразную» форму - утончающуюся концам и расширяющуюся посередине. (Приложение 1) На него надевалось пряслице - глиняный или каменный просверленный грузик. Так получалось долгое и сильное вращение, которое было необходимо для получения длинной и крепкой нити.
Овец стригли, далее чтобы очистить шерсть от мусора, перед прядением её «били» на деревянных решетках, разбирали руками или чесали гребнем. На один из гребней надевали некоторое количество шести и другим расчесывали до тех пор, пока не получится мягкое воздушное руно. Получалась кудель - волокно, подготовленное для прядения. (Если протянуть кудель через пластину с небольшим отверстием, получится ровница). Можно приступать к прядению. 

Подготовленная кудель привязывалась к прялке - деревянной дощечке, закрепляемой или на поясе пряхи или на лавке [9]. Из кудели вытягивали пучок волокон, скручивали, сворачивали петелькой и закрепляли на конце веретена. Далее снова вытягивали прядь, скручивали вращением веретена, подматывали… Получалась нить.
Процесс получения нити на веретене показала Елена Леонидовна – руководитель проекта. Мы с одноклассницами попробовали спрясть нить, это очень сложно. (Приложение 1)
Поэтому в проекте я использовала покупную белую шерстяную нить, предназначенную для домашнего вязания.
3 Выбор растения, содержащего природные красители

Нашим предкам было известно множество растений, которые можно использовать для окраски тканей [9]. Учениками нашей школы раньше уже были осуществлены проекты по окраске хлопчатобумажной ткани природными красителями [8]. Я выбрала растение зверобой продырявленный (Hypericum perfomatum). Это широко распространенное, не редкое растение, не ядовитое. Оно может выращиваться на приусадебном участке, на даче [7]. 
Вещества, содержащиеся в растении, могут давать разную окраску, в зависимости от среды (кислой или щелочной) красильного раствора [8].
Русские названия: зверобой, кровавник, красная травица. Это многолетнее травянистое растение, высотой до 1 м. Листья с многочисленными светлыми и редкими черными точками. «Черные точки» содержат красящее вещество, а светлые – капельки смолистых веществ, которые сильно преломляют свет и кажется, что в листьях дырочки. Цветки золотисто-желтые. Растет на вырубках, опушках, прогалинах, на обочинах дорог. (Приложение 2)
Лекарственные свойства этого растения давно известны, в народной медицине он считается «травой от 99 болезней». В древние времена люди считали это растение оберегом от нечистой силы.
В качестве сырья используют «траву зверобоя» - верхушки стеблей с цветами и листьями, которые нужно аккуратно срезать, оставляя часть растения нетронутым для продолжения роста. Трава зверобоя содержит дубильные вещества; антоцианы; витамины Р и РР; эфирные масла; природные темно-фиолетовый и темно-красный красители - гиперицин и псевдогиперицин. В современной медицине используется как противовоспалительное и улучшающее кровообращение средство; антидепрессант. Из растения получен антибиотик – новоиманин. В аптеках продается «Трава зверобоя» [6,7], для заготовки которой зверобой специально выращивается – культивируется.
Экспериментальная часть

1 Подготовка к крашению
Трава зверобоя собрана в августе, на поле рядом с городом. (Приложение 2) При сборе необходимо аккуратно срезать верхушки стеблей растения с цветами, не повреждая корни. Собранное сырье было высушено не на солнце. 
Для окрашивания были куплены белые шерстяные нитки в мотке. Для проверки состава волокна нить подожгли спичкой. Легко рассыпающийся шарик пепла и «запах жженых перьев» подтвердили, что нить шерстяная и не содержит синтетических волокон.

2 Окраска шерстяной нити природным красителем
(Приложение 2)
Окрашивание должно проводиться в проветриваемом помещении. Процесс повторяется заново для каждого вида сырья. 

Оборудование: кастрюля 3л, ложка, весы, ножницы, газовая плита, бумажное полотенце.

Материалы: растительное сырье (20-30 г), вода кипяченая, шерстяные нитки.

Технология : Получение красильного раствора
1. Мелко режу растительное сырье (удаляю ненужные части растений);

2. наливаю в кастрюлю 2-2.5 л воды и ставлю ее на газовую плиту;

3. когда вода в кастрюле закипит, добавляю измельченное растительное сырье и кипятчу 5-10 минут;

4. при помощи металлической ложки извлекаю растительное сырье из кастрюли.
Окраска пряжи

1. в кипящую воду добавляю шерстяные нитки, предварительно связанные в небольшие моточки;

2. кипячу нитки 15-20 минут;

3. выключаю газовую плиту;

4. извлекаю нитки из кастрюли;

5. промываю окрашенные шерстяные нитки под проточной водой;

6. выкладываю окрашенные нитки на полотенце для просушки.

Результат: нить окрасилась в фиолетовый цвет.
Вывод: шерстяная нить успешно окрасилась.
3 Окраска шерстяной нити природным красителем в кислой и щелочной средах
При добавлении к полученному красильному раствору кислоты или щелочи цвет, в который окрашивается нить, изменится. Эти вещества были известны нашим предкам. В качестве кислоты я взяла яблочный уксус. Щелок (щелочь) раньше получали, заливая водой золу от сжигания древесины. Я взяла пищевую соду, это почти то же вещество.
  Технология : Получение красильного раствора
1 К полученному по ранее описанной технологии красильному раствору добавляю 15 г соды (столовая ложка) на 2 литра раствора. Далее провожу крашение.
2 К полученному по ранее описанной технологии красильному раствору добавляю 50 мл яблочного уксуса на 2 литра раствора. Далее провожу крашение.

Результаты: нить окрасилась в более яркий фиолетовый цвет в кислой среде и в темно – зеленый (болотный) цвет в щелочной среде.

Вывод: Полученный цвет при окраске шерстяной нити природными красителями зависит от среды красильного раствора.
4 Окраска шерстяной нити природным красителем с предварительной протравкой

При добавлении к полученному красильному раствору солей металлов (протравки) цвет, в который окрашивается нить, изменится. Эти вещества также были известны нашим предкам. Я использовала хлорид железа FeCl3 из школьной химической лаборатории. Ионы железа входят в состав «ржавчины»  - в красильный раствор добавляли ржавые железные изделия.
  Технология : Получение красильного раствора с протравой
1. К полученному по ранее описанной технологии нейтральному (природному) красильному раствору добавляю 5 г хлорида железа на 2 литра раствора. Далее провожу крашение.

Результаты: В растворе с хлоридом железа нить окрасилась в серо – зеленый цвет.

Вывод: Полученный цвет при окраске шерстяной нити природными красителями зависит от использования протравочных солей.

Выводы

· В работе была проведена попытка реконструкции получения шерстяной нити (прядение на веретене). Самостоятельно спрясть нить не удалось, поэтому была использована покупная шерстяная нить.

· Красители для окраски были получены из дикорастущего в г. Электроугли растения зверобой.

· Были получены образцы пряжи, окрашенные в разные оттенки красно - фиолетового и зеленого цветов. Получаемый цвет зависит от добавок в  красильный раствор и условий проведения процесса крашения. (Приложение 3)
· Технология крашения могла использоваться нашими предками в крестьянских хозяйствах. 

· Пряжа, окрашенная природными красителями может использоваться для создания модной «эко-одежды», для исторических реконструкций или как хобби.

Заключение

В современном мире становится всё больше вещей, произведенных из синтетических материалов – продукции химической промышленности. Одежда из синтетики не мнется, может быть окрашена в разные цвета, стоит недорого и… одинаковая.
Но многие люди хотят носить одежду, которой нет у других, сделанную своими руками, из натуральных материалов. При этом используются  исторические технологии. Знания о жизни наших предков не теряются. Продолжается связь времен.

В этом проекте я восстановила практическое применение дикорастущих растений для окраски натуральной шерстяной пряжи. Полученный материал можно использовать для создания вязаных шерстяных вещей.
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Приложение 1
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Рис.1 Веретено, кудель, спряденная нить

[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



Рис. 2 Попытки прядения

Приложение 2
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Рис. 1 Трава зверобоя    в июле                                   в августе
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Рис.2 Приготовление красильного раствора   
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Рис. 3 Результат крашения пряжи

Приложение 3

[image: image8.jpg]



Рис.1 Шерстяная пряжа, окрашенная натуральным красителем из травы зверобоя
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